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Рис.1. Рабочее положение конуса и
насадки на диске встряхивающего столика

Рис. 2. При сборке приспособления насадка
вставляется в конус

Выписка из ГОСТ 310.4 – 81, пункт 1.3: Встряхивающий столик и форма-конус.
Форму-конус с центрирующим устройством, обеспечивающим точную установку формы
на диске столика и предохраняющим ее от смещения в процессе штыкования раствора, и
насадку изготовляют из коррозионно-стойких материалов. Эксцентриситет установки
формы-конуса с центрирующим устройством относительно оси столика не должен быть
более 1 мм при изготовлении. Мы освоили изготовление этих деталей:
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